KARTA MATERIAtOWA

ACM

MATERIAL ACM Elastomer akrylowy

ODPORNOSC ¢ Oleje mineralne (oleje silnikowe, oleje transmisyjne, oleje ATF
. Warunkowo odporny na wode

Uwaga:

Szczegdtowa odpornosé okresla osobna
tabela odpornosci chemicznej.

BRAK ODPORNOSCI ¢ Weglowodory aromatyczne i chlorowane
. Alkohole
. Ptyny hamulcowe na bazie glikolu
. Niepalne ciecze hydrauliczne
. Gorgca woda
. Para wodna
Uwaga: R Kwasy
Szczegdtowa odpornosc okresla osobna
tabela odpornosci chemicznej. ° Zasady
ODPORNOSC NA PRZENIKALNOSC | Dobra

GAZOW

TEMPERATURA PRACY 0d -25°C do +150°C
ODPORNOSC NA SCIERANIE Wystarczajaca
SPREZYSTOSC Staba
WYTRZYMALOSC NA ZERWANIE Dobra

ZASTOSOWANIE / WASCIWOSCI

Na uszczelnienia, w ktorych wtasnosci kauczuku nitrylowego nie sg wystarczajace,
a kauczuk silikonowy lub fluorowy nie sg jeszcze konieczne.

Duze odksztatcenie trwate przy Sciskaniu ogranicza jej stosowanie na uszczelnienia
typu O-ring.
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