KARTA MATERIAtOWA

FPM/FKM

tabela odpornosci chemicznej.

MATERIAL FPM Elastomer fluorowy
DOBRA ODPORNOSC . Oleje i smary mineralne

. Weglowodory aromatyczne i alifatyczne

. Trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrow i weglowodoréw
Uwaga: chlorowanych (HSC)
f:gzelagi'g&qr::gg‘:;I:';::'a osobna . Oleje syntetyczne do silnikéw lotniczych
BRAK ODPORNOSCI . Stezone roztwory tugu sodowego i kwasow

. Ketony

. Estry

. Etery matoczasteczkowe np. octan

. Kwasy organiczne np. octowy i mréwkowy
Uwaga: . Goraca wode
Szczegdtowa odpornosc okresla osobna . Pare wodnq

ODPORNOSC NA PRZENIKALNOSC
GAZOW

Bardzo dobra

TEMPERATURA PRACY 0d -20°C do 200°C
ODPORNOSC NA SCIERANIE Wystarczajaca
SPREZYSTOSC Staba
WYTRZYMALOSC NA ZERWANIE Dobra

ZASTOSOWANIE / WASCIWOSCI

Stosowany do produkcji uszczelnien wymagajgcych duzej stabilnosci wtasnosci w
zakresie wysokich temperatur do 200°C oraz odpornosci na agresywne
oddziatywanie zwigzkéw chemicznych jak rozpuszczalniki, ciecze organiczne,
nowej generacji smary zawierajgce aminy, kwasy, zasady, alkohole, réznego
rodzaju paliwa jak benzyny bezotowiowe.
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